











Estas fotos han sido realizadas

con la ayuda de un microscopio

electrénico de barrido.

Demuestran claramente la

diferencia entre una superficie

fabricada con tecnologia Trespa

EBC (Trespa TopLab™™) y una

superficie de melamina

tradicional. TopLab"vs

Estas fotografias de la superficie
de acrilato de uretano de Trespa
TopLab™™s, tomadas con un
microscopio, muestran que no
hay diferencia entre una placa
nueva y una placa en la que se
ha simulado una limpieza
agresiva durante 10 afios.

Nueva placa TopLab™"$

Melamina

TopLab™ después del ciclo de vida

Arch. EGM, Holanda

Facilidad de limpieza

En un entorno en que la higiene es fundamental,
Trespa TopLab™%S es la mejor opcién. Su superficie
resulta absolutamente insensible a la mayoria de
materiales utilizado en laboratorios médicos y
bioquimicos: radioisétopos, tejido humano y muestras
de sangre o bacterias. Los resultados de los tests
bioldgicos o clinicos dependen de la no-contaminacién.
Trespa TopLab®"s proporciona una superficie
impermeable a la mayoria de bacterias, hongos o
microorganismos. Resistente a tintes y disolventes
orgénicos, Trespa TopLab™ es ademds resistente al

agua y ficil de limpiar o desinfectar.

El gran tamano de las placas Trespa TopLab™"s permite
la instalacién de amplias encimeras utilizando menos
juntas, lo cual cumple con el requisito de solucién
higiénica. Trespa TopLab™ es autoportante a partir de
13mm de espesor y con alta resistencia de carga. La
instalacion de encimeras grandes es ficil. Ademads, las
placas no se encolan a ninguna subestructura lo cual

contribuye a mas higiene.



Resistencia a las sustancias quimicas
Utilizado ampliamente en laboratorios quimicos,
analiticos, microbioldgicos y educativos de todo el
mundo, Trespa TopLab™ es resistente a un gran
numero de sustancias quimicas agresivas. No dejardn
marca en una supeficie Trespa TopLab”"S si se limpian
antes de 24 horas. Los resultados de los tests (ver hoja de
datos de TopLab"¥%) muestran la resistencia de 24 horas
de la placa.

Durabilidad

Trespa TopLab™s es ideal para un entorno
multifuncional. Las encimeras de Trespa TopLab"*¥s son
versétiles y proporcionan una superficie fuerte y
duradera que mantiene una buena apariencia durante
muchos afos. Utilizada como parte de un entorno
movil y flexible, Trespa TopLab™™ refuerza un
laboratorio o una sala de conferencias. La resistencia al
impacto del material permite que sea utilizado en

mobiliario mévil,como por ejemplo en la parte superior

de un carro.




TRESPA TOPLABP'YUS - SATISFACER
LAS NECESIDADES DEL MERCADO

Flexibilidad de disefio y transformacién
rapida

Los laboratorios de hoy en dia son entornos laborales que
cambian constante y rdpidamente. Por un lado, son
lugares que almacenan tests y equipo técnico asi como
ordenadores y periféricos. Por otro lado, existe la
necesidad de cambiar frecuentemente para contener

nuevos tests o cambios en los requisitos operativos.

Trespa TopLab® s facilita la transformacion rdpida del
laboratorio. El material ofrece una flexibilidad de disefio
méxima porque se comporta de manera parecida a la
madera dura. Se puede cortar y dar forma segin las
necesidades particulares del laboratorio.

Pueden instalarse pilas, agujeros para drenaje, ranuras e
incorporarse otros accesorios. Una vez instalados, Trespa
TopLab®™s se adapta sin complicaciones para facilitar los
cambios que puedan tener lugar. Se puede cortar de nuevo
o hacer nuevos agujeros para montar nuevos fregaderos u

otros equipos, sin que pierda sus propiedades y su aspecto.
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Entorno laboral agradable

Un laboratorio bien amueblado y atractivo brinda un
entorno eficiente, eficaz y agradable. Trespa TopLab™%
aporta beneficios adicionales a la estética.

Las placas estdn disponibles en una amplia gama de colores
con el fin de satisfacer las necesidades especificas de los

usuarios de las instalaciones.

Trespa TopLab™ dispone de una superficie lisa y no-
reflectora. Esto permite que sea utilizada como superficie
multifuncional sobre la que se pueden combinar equipos
de laboratorio, ordenadores y realizar trabajos generales

como administracién, y analisis e investigacion.

Trespa TopLab™"® también esta disponible con una
superficie decorativa integrada en ambas caras, lo que
amplia las posibilidades de disefio y aplicacién y le ofrece
una mayor resistencia quimica y mecanica en aquellas
areas donde tales propiedades se requieren por ambas
caras. Estantes, compartimentos... Podrd hacer un puesto de

trabajo a medida de sus necesidades especificas, sin dejar

de cumplir ni un solo requisito propio de un laboratorio.

Certificacion

Trespa TopLab™"s cumple las normas mds exigentes de
acuerdo con lo establecido por las autoridades
certificadoras lideres a nivel nacional e internacional.

El Instituto de Medio Ambiente GREENGUARD ( USA)
ha determinado que Trespa TopLab™s cumple los
estandares de emision GREENGUARD. Trespa TopLab™$
tiene la certificacion GREENGUARD Indoor Air Quality y
la certificacion GREENGUARD Indoor Air Quality segin
el programa de certificacién del producto GREENGUARD
for Children&Schools*™. Trespa TopLab™" tiene la
certificacién del British Industrial Microbiological Services
Ltd (IMSL) por rendimiento antimicrobial, el certificado
por higiene la entidad alemana Institut fiir
Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle (IKI) y el
certificado de conformidad alemén ISEGA por contacto

con alimentos.




Sostenibilidad

Trespa International se compromete activamente a
maximizar el rendimiento de sus productos minimizando,
por otra parte, los efectos de los mismos sobre el medio
ambiente y la salud de las personas. Trespa fue uno de los
primeros fabricantes de materiales de placa en ser
certificados con la ISO 14001, otorgada por Lloyd’s
Register. La certificacién ISO 14001 describe los pasos
necesarios para establecer, implementar, mantener y
mejorar un sistema de gestion medioambiental

completamente integrado.

Trespa International da apoyo a su gama de productos con
estudios del Analisis del ciclo de vida (LCAs, en inglés) que
detallan el impacto medioambiental de cada uno de sus
productos a lo largo de la vida del producto “de la cuna a la
tumba’, en términos de utilizacién de energia, materias

primas, etc.

Completamente seguro

Trespa TopLab® s se fabrica de manera responsable desde
el punto de vista medioambiental, y su utilizacion es
completamente segura. Los paneles Trespa TopLab™!s
estdn basados en resina termoendurecible
homogéneamente reforzada con hasta un 70% de fibras
basadas en madera. Por lo tanto, la gran mayoria de las
materias primas usadas son renovables. Al final del ciclo
vital, los productos Trespa pueden reciclarse térmicamente
en incineradoras industriales con alta recuperacién de
energia y también es posible el relleno de terrenos. Siempre
de acuerdo con las normativas sobre residuos de dmbito

nacional o local.

Una eleccién légica

Trespa TopLab™™ ha sido el material elegido para utilizarse
en un gran nimero de laboratorios de alto estdndar de
todo el mundo. Recalcamos su extraordinario rendimiento,
limpieza, impacto medioambiental y estética: Trespa
TopLab®™™ es, sin duda, la solucién ideal para las

superficies de su laboratorio.
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Trespa International B.V. estd
especializada en placas de alta
calidad para cerramientos de
fachadas y aplicaciones interiores.
Trespa cuenta con una experiencia y
medios suficientes para poder
desarrollar productos especiales
destinados a segmentos muy
especificos del mercado. Trespa estd
investigando continuamente nuevos
caminos para una proteccion aun
més eficaz del medio ambiente.

Trespa garantiza la calidad tanto de
los productos como de sus
prestaciones y aporta a sus clientes,
una buena asistencia técnica y la
documentacién apropiada a sus
necesidades. Una de las
consecuencias de trabajar bajo este
concepto, es la obtencion del
certificado ISO 9001 y ISO 14001.

A todas nuestras ofertas, propuestas,
ventas, entregas y/o contratos, asi
como a todas las actividades y actos

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
www.trespa.com

Tel.: 31 (0) 495 458 359/ 573
Fax: 31 (0) 495 458 383
infoexport@trespa.com

Tel.: 31 (0) 495 458 850
Fax: 31 (0) 495 540 535
infonederland@trespa.com

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt

Tel.: 0800 - 15501

Fax: 0800 - 15503
infobelgium@trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tel.: 31 (0) 495 458 308

Europaallee 27, D-50226 Frechen
Tel.: 0800 - 186 04 22

Fax: 0800 - 186 07 33
infodeutschland@trespa.com

Su distribuidor de Trespa:

relacionados con los mismos seran
de aplicacion las condiciones
generales de venta de

Trespa International B.V.,
depositadas el 11 abril de 2007 en la
Cémara de Comercio e Industria de
Noord- y Midden-Limburg, en
Venlo, Paises Bajos, bajo nimero
24270677, incluidas en la website
www.trespa.com. El texto de estas
condiciones generales de venta le
serd enviado a su solicitud.

Todos los datos se basan en nuestro
estado actual de conocimientos.
Sirven de informacion sobre
nuestros productos y sobre sus
posibilidades de aplicacién y por
tanto no significan una garantia de
caracteristicas determinadas de los
productos.

Los colores de esta documentacién
han sido impresos y por tanto
pueden presentarse pequenas
diferencias con respecto a los
colores originales de las placas
Trespa, en cuanto al brillo, tono y
textura. A peticion enviaremos
muestras.

Grosvenor House
Hollinswood Road
Central Park, Telford
Shropshire, TF2 9TW
Tel.: 44 (0) 1952 290707
Fax: 44 (0) 1952 290101
info@trespa.co.uk

14-15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel.: 33 (0) 13498 16 67

Fax: 33 (0) 1 34 98 16 68
infofrance@trespa.com

Gran Via, 680 dtico
08010 Barcelona

Tel.: (34) 93 488 03 18
Fax: (34) 93 487 32 36
consultatrespa@getsl.com
www.getsl.com

Via Val di Vizze 57/e

Tel.: 39 0 472 76 05 76
Fax: 39 0472 76 35 75
info@inpek.it
www.inpek.it
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® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab,
TopLab™", TopLab**"™", Virtuon,
Volkern, Trespa Essentials y Mystic
Metallics son marcas registradas de
Trespa International B.V.

© Reservados los derechos de autor
por Trespa International B.V.

Proyectos de la portada:

Claus en Kaan Architecten, Holanda
Arch. HOK, EE.UU.

Unilever, Holanda

12267 Crosthwaite Circle
Poway, CA 92064

Tel.: 1-800-4-TRESPA

Fax: 1-858-679-9568
info.northamerica@trespa.com

62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012

Tel.: 1-212-334-6888

Fax.: 1-866-298-3499
info.ny@trespa.com

High Quality Panels S. de R.L. de C.V.
Av. Providencia # 2434-A

Col. Providencia

Guadalajara, Jalisco

México CP 44630

Tel.: +52 (33) 12020189 / 12020250
Fax: +52 (33) 12020189 / 12020250,
Ext.5

info@highqualitypanels.com

Tel.: 86 (0) 21 6288 1299
Fax: 86 (0) 21 6288 1296
infoapac@trespa.com

Room 2604-05, HuaiHai Plaza
No. 1045 HuaiHai Road (central)
ShangHai 200031, P.R. China
Tel.: 86 (0) 21 6288 1299

Fax: 86 (0) 21 6288 1296
infochina@trespa.com

Tel.: 86 (0) 21 5465 8388
Fax: 86 (0) 21 5465 6989

3 Raffles Place

#07-01 Bharat Building
Singapore 048617

Tel.: +65 6329 9783
Fax: +65 6329 9699
infoapac@trespa.com

Quest, Holanda



PROGRAMA DE SUMINISTRO TRESPA TOPLAB""

Tamarios de placa 3050 x 1530 mm (120 x 60 in)
2550 x 1860 mm (100 x 73 in)
Tipo / Textura de superficie Una cara de color, la ofra cara negra

Crystal Matt en la cara de color / Dorso satinado

Con color en ambas caras

Crystal Matt / Crystal Matt

Crystal Matt es una textura de superficie muy fina con brillo mate,
recomendada para aplicaciones horizontales

Calidad Estandar / nicleo negro

Espesor de placas 13 mm (1/2 in) 20 mm (3/4 in)
16 mm (5/8 in) 25 mm (1 in)

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL TRESPA TOPLAB"YS

Para todos los Unicolors mencionados en el programa de suministro standard de Trespa Toplab™s.
Para ofros colores la informacién estard disponible previa solicitud.

Caracteristicas Valor Unidad  Valor US Unidad Norma
|

Densidad > 1350 kg/m? > 84.24 |bs/ft2 ISO 1183
Peso

Espesor 13 mm (1/2 in) + 18,5 kg/m? + 3.8 |bs/ft?

Espesor 16 mm (5/8 in) + 22,5 kg/m? + 4.6 |bs/ft2

Espesor 20 mm (3/4 in) + 28,0 kg/m? +57 |bs/ft2

Espesor 25 mm (1 in) + 35,0 kg/m? +7.2 lbs/ft?
Tolerancia de la placa

Largo y Ancho -0,0/+5 mm -0.0/+0.2 in EN 438

Espesor + 0,6 para 13 mm + 0.024 para 1/2 in EN 438

+ 0,7 para 16 mm + 0.028 para 5/8 in
+ 0,8 para20y 25 mm + 0.031 para 3/4 -1 in
Resistencia al calor seco a 180°C =4 indice EN 438
Resistencia al calor htmedo a 100°C = 4 indice EN 12721
Resistencia al agrietamiento =4 indice EN 438
Resistencia a la decoloracién (UV-A) = 6 Escala Wool ASTM G53-91
(315 - 400nm)
! [ | |

Médulo de elasticidad > 9000 N/mm?2 = 1,300,000 psi ISO 178
Resistencia a la traccion =70 N/mm? = 10,100 psi ISO 527-2
Resistencia a la flexién = 100 N/mm?2 = 14,500 psi ISO 178
Resistencia al impacto de una bola EN 438
de gran digmetro

Altura de caida 1800 mm 71 in

Diametrode la huella <10 mm <04 in
Resistencia al rayado =4 indice EN 438
Resistencia al desgaste para calidad EN 438
standard

Punto inicial = 150 Revoluciones

Valor de desgaste = 350 Revoluciones
Pais Calidad Clasificacién al Fuego Norma
Unién Europea Tipo Standard Euroclass D-s2d0 EN 438-7

Nota: Debido al Marcado CE, las placas HPL se deben ensayar de acuerdo con la norma EN 13501-1. Los organismos nacionales
deciden sobre ( el momento para ) la implantacién de esta norma en sus cédigos técnicos de edificacién.

Por favor, verificar en www.trespa.com la 0ltima versién de
las caracteristicas del material y del programa de suministro

c6digo S4650 version 03-2010 edicion 1.500



CARTA DE COLORES TRESPA TOPLAB™Y

Colores lisos

T18.0.1
Blanco Mistico

T09.3.4
Rojo Terosso

T03.1.0
Gris Pastel

Jaspeados

T30.0.1

Verde Polar

T05.0.1
Amarillo Calizo

T03.4.0
Gris Plata

D 02.0.8
Blanco
M:istico/Azul

D 02.0.9

Amarillo
Calizo/Azafran

D 02.1.0
Gris
Pastel/Plata

Los colores aqui mostrados son un buen reflejo de la gama
72111 existente, pero el proceso de impresién de este follefo no

. permite la réplica exacta del color original en cuanto a brillo,
Azul Glacial tono y textura. Recuerde que tenemos cartas de colores y
muestras de material a su disposicion.

Aviso legal: Todas las muestras y placas de Trespa estén
fabricadas dentro de las tolerancias especificadas. Las
muestras y las placas no provienen del mismo lote de
produccién. Ligeras variaciones en los pigmentos usados
asi como el dngulo de observacién influyen por
naturaleza en la percepcién de los colores.

www.trespa.com



Procedimiento del ensayo

El ensayo se realizé aplicando 5 gotas de cada reactivo sobre la superficie, cubriéndola con un vidrio de reloj (excepto los
marcados con **). El ensayo con los productos quimicos marcados con ** se realizé saturando con ellos una bola de
algodén que luego se cubrié con una botella. Todos los ensayos con los productos quimicos se realizaron a temperatura
ambiente durante un periodo de 24 horas, a continuacién se enjuagaron con agua y se valoraron.

Resultados de los ensayos

Sin efecto: Sin mancha detectable, pérdida de brillo o cambio en el material de la superficie de trabajo.

Excelente: Débil mancha o pérdida de brillo, pero sin cambios en la funcién, textura o tiempo de vida del material.
Bueno: Una mancha perceptible o pérdida de brillo, pero sin cambios en la funcién, textura o tiempo de vida del material.
Regular: Mancha evidente, perceptible deterioro o ataque a la superficie.

Malo: Mancha severa, moderado deterioro, picado, formacién de créteres o ataque de la superficie.

Sin efecto Excelente Bueno Regular Malo
Acido acético 99% .
Dicromato écido 5% "
Acido crémico 60% .
Acido férmico 90% .
Acido clorhidrico 10% .
Acido clorhidrico 37% .
Acido fluorhidrico 48% L
Acido nitrico 20% .
Acido nitrico 30% L]
Acido nitrico 65% L]
Acido nitrico 70% u
Acido nitrico 65% : Acido clorhidrico 37%  (1:3) .
Acido perclérico 60% .
Acido fosférico 85% .
Acido sulfirico 25% .
Acido sulforico 33% .
Acido sulférico 77% .
Acido sulfirico 85% .
Acido sulfirico 98% "
Acido sulfrico 77% : Acido nitrico 70% (1:1) L
Acido sulforico 85% : Acido nifrico 70% (1:1) .
Hidréxido aménico 28% .
Hidréxido de sodio 10% .
Hidréxido de sodio 20% .
Hidréxido de sodio 40% .
Hidréxido de sodio escama =
Sulfato de cobre 10% .
Cloruro férrico (Ill) 10% n
Yoduro de potasio 10% .
Permanganato potdsico 10% .
Cloruro de zinc saturado .
Nitrato de plata 1% .
Cloruro sédico 10% .
Hipoclorito sédico 13% n
Yodo (cristales) .
Solucién de yodo (0,1N ) "
Tintura de yodo n
Cresol .
Dimetilformamido .
Formaldehido 37% .

Furfural L]



Sin efecto Excelente Bueno Regular Malo

Gasolina .
Peréxido de hidrégeno 3% n
Fenol 90% .
Sulfito de sodio saturado u
Anhidrido acético .
Acetona L]
Acetonitrilo .
Acetato de amilo .
Benceno L]
Alcohol butilo .
Tetraclorido de carbén .
Cloroformo .
Acido acético diclor .
Diclorometano .
Dioxano L]
Eter diefilo L]
Acetato de etilo .
Alcohol etilico .
Etilenglicol .
Alcohol metilico .
Cloruro de metileno .
Metiletilcetona .
Metilisobutilcetona .
Clorobenceno mono .
Naftaleno "
Acetato de n-butilo .
Tetrahidrofurano .
n-Hexano n
Tolueno .
Tricloroetileno .
Xileno .
Naranja acridinica 1% .
Dihidrato complexone alizarin 1% ]
Anilino azul, soluble en agua 1% .
Fucsina basica 1% .
Fucsina carbol 1% .
Carmina 1% L]
Rojo congo 1% .
Violeta degenciana (tefiido) 1% .
Eosin B 1% L]
Mancha Giemsa 1% .
Ozalato verde de malaquita 1% .
Violeta de metilo 2B 1% .
Azul de metileno 1% "
Safranina O 1% .
Sudén Il 1% .
Mancha de Wright 1% .

| |

Las sustancias quimicas mencionadas en la tabla anterior incluyen las 49 sustancias quimicas/concentraciones de la lista
SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association) asi como los principales reactivos de la PSI (Professional Service
Industries/Pittsburgh Laboratory Division).

Toda esta informacién corresponde a nuestro conocimiento actual. Nuestra intencién es dar a conocer informacién acerca
de nuestros productos y sus posibilidades de aplicacién; no constituyen garantia alguna con respecto a ninguna
caracteristica de un producto en concreto. Los resultados del ensayo difieren en funcién del color de la superficie.

Aunque los ensayos se realizaron de acuerdo con los estdndares, se recomienda a los usuarios que realicen sus propias
pruebas: jconvénzase de que Trespa Toplab™®® es la Gnica encimera verdaderamente multifuncionall





